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Wykonanie uszczelnien potgczen przeciekajgcych

Rys. schematyczne sposobow uszczelnienia miejscowych przeciekow
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a) wykonanie bruzdy

b) zalepienie srodkami hamujgcymi wyciek, przeptyw

- szybkowiazgce, zaprawa mineralna
c) reprofilacja
d) natozenie 2mm laminatu
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niektowanie rys zywicami

Srodki odporne na dziatanie siarczanéw w klasie XA3,
bez tréjglinianu wapniowego (C3A=0)
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Rys. schematyczny montazu ptyt odcigzajgcych
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